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ADHESIVO DESCRIPCION
TECNOLOGICO El ac,lhesivo de altas prestaciones PA_IV_I PORCEL (.?(_)MPACT
DE ALTAS esta desarrollado a base (_1e_ad|t|vos espec_njcos que
confieren un excelente rendimiento, deformabilidad, nulo
PR_ESTAC|°NES: deslizamiento, tiempo abierto elevado y 6ptima adherencia
* 329;;?1?&“':;2‘:"' esfuerzo entre soporte y pieza ceramica. PAM PORCEL COMPACT
« Mayor rendimiento esta diseflado para el maximo confort de sus usuarios:
¢ Sin polvo minima generacion de polvo en su utilizacion y formato
* Excelente trabajabilidad, reducido de 15 kg para su facilidad de manipulacién
sin descuelgue. obteniéndose el mismo rendimiento que con sacos
de 25 kg.
o
g {C2TE | Conforme UNE-EN 12004 C2TE
= Agua de amasado 40+1%
8 Temperatura de aplicacion +5°Ca+35°C
ﬁ Tiempo de vida de la mezcla 2 horas
é-:) Tiempo de ajuste de las piezas 30 minutos
(@] Relleno de juntas 24 horas
o Reaccioén al fuego Euroclase A1
E Tiempo abierto 30 minutos
< Adherencia inicial >1,0 N/mm?
& Adherencia tras inmersién en agua =1,0 N/mm?
Adherencia tras accién del calor >1,0 N/mm?
Adherencia tras ciclos hielo-deshielo =1,0 N/mm?
Resistencia al deslizamiento < 0,5mm
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APLICACIONES

Colocacién de baldosas de ceramica, gres,
marmol, con o sin absorcion, en pavimentos
exteriores e interiores y revestimientos
interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigén o placas de cartén yeso.
Especialmente recomendado para la
colocacién de gres porcelanico.

Renovacién sobre antiguos pavimentos.
Para la aplicacion en fachadas se recomienda
utilizar PAM FLEX o

PAM SUPERFLEX COMPACT.

PROPIEDADES

No genera polvo al manipular el producto.
Aligerado.

Elevada tixotropia y gran trabajabilidad.
Deslizamiento nulo.

Optimo poder de adherencia.

Tiempo abierto prolongado.

SOPORTE

El soporte debera ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol, o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar todo el saco con aproximadamente
6 litros de agua hasta la perfecta
homogeneizacion.

2. Dejar reposar durante 5 minutos.

3. Volver a mezclar nuevamente para obtener
la pasta lista para su uso.

4. Aplicar preferentemente con llana dentada
y comprobar que el adhesivo no haya formado
una pelicula superficial antes de colocar la
pieza, que evita su adhesion (especialmente
en condiciones de alta temperatura o viento).
Si asi fuera, volver a peinar con la ayuda de
la llana.

5. Extender sobre el soporte con llana dentada.
Para la aplicacion de baldosas de gran formato
(méas de 900 cm?) efectuar el doble encolado,
es decir, aplicar adhesivo también en el reverso
de las baldosas a colocar.

6. Ejercer una buena presién sobre las
baldosas, hasta conseguir el aplastamiento
de los surcos.

7. Es recomendable dejar un minimo de juntas
entre baldosas de 2 mm y posteriormente
rellenar las juntas con productos de la gama
BORADA de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES

e No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5°C o superiores
a 35°C.

e El viento provoca una disminucién del tiempo
abierto del cemento cola, y con ello una menor
adherencia.

e Humedecer los soportes en caso de mucho
calor o fuerte viento.

e En soportes poco absorbentes, abrir el poro
con salfuman o agua fuerte diluido (50%).

¢ En la colocacién, es importante presionar
las baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de

PAM PORCEL COMPACT depende del tipo
de encolado:

* encolado simple: ~ 2 Kg/m?

* doble encolado: ~ 3,5 Kg/m?

PRESENTACION
En sacos de 15 Kg
Color: Blanco

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 afio.

ADVERTENCIA: Esta informacion ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantia
alguna, ya que las condiciones de aplicacion quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta
adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es valida en funcién de la Ultima edicién del catélogo impreso. Edicién 2009.
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PAM surERFLEX COMPACT

ADHESIVO DESCRIPCION .

TECNOLOGICO Eadh%wodeaitasprestaaormPAMSUPERFLEXOOMPACT
esta desarrollado a base de aditivos especificos que

DE ALTAS confieren un excelente rendimiento, elevada

PRESTACIONES:

deformabilidad, nulo deslizamiento, tiempo abierto
elevado y 6ptima adherencia entre soporte y pieza
e ceramica. PAM SUPERFLEX COMPACT esta disefiado
¢ Mayor rendimiento L. S
« Altamente deformable (s2) para el maximo confort de Sus usuarios: minima
¢ Sin polvo generacion de polvo en su utilizacion y formato reducido
¢ Excelente trabajabilidad, de 15 kg para su facilidad de manipulacién obteniendose
sin descuelgue. el mismo rendimiento que con sacos de 25 kg.

DATOS TECNICOS

¢ Aligerado. Menor esfuerzo
de manipulacién

§ il Conforme UNE-EN 12004 C2TES2
% ';: Agua de amasado 41+1%
8 i Temperatura de aplicacion +5°C a +35°C
» O Tiempo de vida de la mezcla 2 horas
é’ .; Tiempo de ajuste de las piezas 30 minutos
E = Relleno de juntas 24 horas
% ; Reaccion al fuego Euroclase F
w 7] Tiempo abierto 30 minutos
E Adherencia inicial > 1,5 N/mm?
< Adherencia tras inmersién en agua =1,0 N/mm?
Adherencia tras accién del calor >1,5 N/mm?
n' Adherencia tras ciclos hielo-deshielo = 1,0 N/mm?
m:{: Deformabilidad =5 mm
Resistencia al deslizamiento <0,5mm
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APLICACIONES

Colocacion de baldosas de ceramica, gres,
marmol, con o sin absorcién, en exteriores e
interiores, sobre soportes de mortero de
cemento, hormigén o placas de cartén yeso.
Pavimentos de trafico intenso. Proporciona una
gran adherencia, asi como altas resistencias a
la compresion y al cizallamiento, para poder
soportar las cargas y esfuerzos creados por la
circulacion de trafico intenso.

Revestimiento de fachadas.

Aplicacién para superposicion sobre antiguos
pavimentos de gres.

Colocacion de pavimentos sobre instalaciones
de calefaccion radiante o sistemas de
refrigeracion.

PROPIEDADES

No genera polvo al manipular el producto.
Aligerado.

Elevada tixotropia y gran trabajabilidad.
Deslizamiento nulo.

Optimo poder de adherencia.

Tiempo abierto prolongado.

Altamente deformable.

SOPORTE

El soporte debera ser resistente, estar
perfectamente fraguado y limpio de polvo,
pintura, aceite, etc.

En caso de que estuviera expuesto al sol, o
que fuese muy absorbente, se recomienda
humedecerlo previamente.

Comprobar la planeidad del soporte con una
regla de 2 metros de longitud; las diferencias
deben ser inferiores a 5 mm.

MODO DE EMPLEO

1. Mezclar todo el saco aproximadamente con
6 litros de agua hasta la perfecta
homogeneizacion.

2. Dejar reposar durante 5 minutos.

3. Volver a mezclar nuevamente para obtener
la pasta lista para su uso.

4. Aplicar preferentemente con llana dentada y
comprobar que el adhesivo no haya formado
una pelicula superficial antes de colocar la
baldosa, que evita su adhesion (especialmente
en condiciones de alta temperatura o viento).
Si asi fuera, volver a peinar con la ayuda de
la llana.

5. Extender sobre el soporte con llana dentada.
Para la aplicacién de baldosas de gran formato
(mas de 900 cm?) y en colocaciones en fachadas,
efectuar el doble encolado; es decir, aplicar adhesivo

también en el reverso de las baldosas a colocar.
6. Ejercer una buena presion sobre las baldosas,
hasta conseguir el aplastamiento de los surcos.
7. Es recomendable dejar un minimo de juntas
entre piezas de 2 mm y posteriormente rellenar
las juntas con productos de la gama BORADA
de PROPAMSA.

RECOMENDACIONES

¢ No aplicar en condiciones de lluvia, ni con
temperaturas inferiores a 5°C o superiores a 35°C.
e E| viento provoca una disminucion del tiempo
abierto del cemento cola, y con ello una menor
adherencia.

e Humedecer los soportes en caso de mucho
calor o fuerte viento.

e En soportes poco absorbentes, abrir el poro
con salfuman o agua fuerte diluido (50%).

¢ En la colocacién, es importante presionar
las baldosas para conseguir un correcto
macizado de todas ellas y evitar que hayan
huecos entre baldosa y soporte.

FACHADAS

e Realizar juntas de dilatacion cada 30 m?
(formatos grandes) o cada 60 m? (formatos
pequeios), asi como juntas perimetrales en
cornisas, salientes de forjados, etc. y respetar las
juntas estructurales del edificio.

® Proteger las aristas superiores del revestimiento
con perfiles metélicos, vierteaguas, etc., para
evitar la entrada de agua hacia la capa de agarre
y el soporte, que favoreceria el desprendimiento
de las piezas en caso de helada.

¢ No aplicar aquellas baldosas que tengan un
elevado coeficiente de dilatacion o de color muy
oscuro, sin tener en cuenta una muy buena
disposicion de juntas.

e Para tamanos superiores a 50 x 40 cm o pesos
superiores a 40 Kg/m? es indispensable el uso
de anclajes mecanicos.

RENDIMIENTO

El consumo aproximado de

PAM SUPERFLEX COMPACT depende del
tipo de encolado:

Encolado simple : ~ 2 Kg/m?

Doble Encolado : ~ 3,5 Kg/m?

PRESENTACION
En sacos de 15 Kg.
Color : Blanco

ALMACENAMIENTO
En envase original cerrado y protegido de la
humedad: 1 afo.

ADVERTENCIA: Esta informacion ha sido recopilada en base a nuestros ensayos y experiencia. Las recomendaciones de esta ficha no implican garantia
alguna, ya que las condiciones de aplicacion quedan fuera de nuestro control. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto resulta
adecuado al uso que desea darle. La presente ficha técnica es vélida en funcién de la Ultima edicién del catélogo impreso. Edicién 2009.
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CEMENTO ESPECIAL DESCRIPCION
PARA PREPARAR UN El cemento especial CONCENTRADO esta formulado

a base de cemento Portland, aridos seleccionados y
MORTERO DE ALICATADO aditivos que mejoran la trabajabilidad, retencion de

EN CAPA GRUESA agua y adherencia del mortero.
SIN ENFOSCADO PREVIO

DATOS TECNICOS

Resultados con mezcla 1: 4 en peso con arena limpia
D Agua de amasado 18+1%
Q Temperatura de aplicacion +5°Ca+35°C
(f. Tiempo de vida de la mezcla 90 minutos
_ﬁ: Tiempo de ajuste de las baldosas 15 minutos
I:: Relleno de juntas 24 horas
ij Reaccioén al fuego Euroclase A1
E‘) Adherencia inicial >0,5 N/mm?
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C. Criterios de diseiio de las juntas de movimiento

INTERIOR

EXTERIOR

PAVIMENTO

REVESTIMIENTO

PAVIMENTO

REVESTIMIENTO

Perimetrales

- En los encuentros con
todos los elementos
constructivos que se
interpongan.

- Siempre necesarias
para superficies
superiores a 7 m?
-Anchuraentre 5y 10 mm
- Pueden rellenarse
usando poliestireno
expandido, o silicona.
- Quedan ocultas por el
rodapié.

Las juntas perimetrales
deben estar
correctamente
ejecutadas, es decir,
deben estar limpias de
restos de materiales de
obray llegar hasta el
soporte base, (0 capa
de impermeabilizacion
si existe), por lo que
deben preverse antes
de colocar la capa de
regularizacion.

Intermedias
-Cada40m? o
longitudes superiores a
8 m y anchura no
inferior a 5 mm

- Cada25m?o
longitudes de 5 m en
pavimentos oscuros
con insolacion directa
o situados sobre
calefaccién radiante.

Perimetrales

- En los encuentros y
cambios de plano,
especialmente en
soportes tipo cartén-
yeso, madera,
prefabricados,...

- En colocaciones de
baldosas de gran
formato y sin junta de
colocacion.

Intermedias

- Cada 40 m? o
longitudes superiores a
8 m y anchura no
inferior a 5 mm

- Cada 25 m? o
longitudes de 5 m en
pavimentos oscuros
con insolacién directa
o situados sobre
calefaccion radiante.

Perimetrales

- En los encuentros con
todos los elementos
constructivos que se
interpongan.

- Anchurade unos 10 mm.

Intermedias
- Cada 10 a 25 m?
- Anchura minima 10 mm

Sobre todo en edificios
de gran altura,

juntas de movimiento
horizontales en las
lineas inferior y superior
del canto de los
forjados.

Juntas de movimiento
verticales cada 3- 4 m
llineales, formando
pafios de 9 a 12 m?

También se dispondran
estas juntas en los
cambios de plano del
cerramiento o en las
interposiciones de
elementos
constructivos.

Anchura minima 10 mm
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